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EXCAL-EXCAVACIONES CALIZAS ANTEQUERANAS S.L.
Oficinas : Avenida Agrupacion Cordoba n® 17 ; CP:14014 Coérdoba
Centro de Produccion: Cantera Barranco del Agua CP: 29310
Villanueva de Algaidas (Malaga)
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NORMA APLICABLE : UNE-EN 13242 ()

TAMANO (d/D) : 0/40
VALOR . .. PROCEDIMIENTO
REQUISITO DECLARADO UNIDADES : CATEGORIA DE ENSAYO

Tamaiio 0/40 (A) dD
Forma del arido grueso Flyo EN 933-3
Densidad de las particulas 2.67 (Mg/m”) EN 1097-6
Granulometria G485 EN 933-1
Contenido en finos f7

EA>40
Calidad de los finos Anexo A (en 13242)
Porcentaje de caras de fractura de Cooss
las particulas del arido grueso EN 933-5
Resistencia a la fragmentacion del LA3,
arido grueso EN 1097-2
Componentes que afectan a la
estabilidad de volumen de las
escorias de horno alto y férricas EN 1744-1
para aridos no tratados
Absorcion de agua EN 1097-6
Sulfatos solubles en acido ASg, EN 1744-1
Azufre total S EN 1744-1
Componentes que alteran el tiempo
de fraguado y de endurecimiento EN 1744-1
del mortero
Resistencia al desgaste del arido EN 1097-1
grueso
Resistencia al hielo y al deshielo EN 1367-1/2
Sonnenbrand EN 1367-3

EN 1097-2




